
Str. Mihai Eminescu, nr. 132, Sector 2, București 

Autorizație ISC nr. 3738 / 09.09.2021

Amplasament / Site:

N/A Dată încercare / Test date:

PLT2 Dată emitere raport / Report date:

15/07/2022

15/07/2022

Număr raport de încercări / Number of tests report: 2237__PLT2

Amplasament nedefinit

N/A

N/A

Beneficiar / Client:

Adresă / Adress:

Foraj sau zonă / Borehole or area:

Probă / Sample:

Standard de referință / Reference standard: AND 530/2012 (DIN 18134)

diametru placă / plate diameter: 600 mm

Ev1= 34.3 MPa

Ev2= 63.0 MPa

Ev2/Ev1= 1.84

Întocmit / Made by: Aprobat / Approved by:

ing. geo. Ana-Maria Marin Șef laborator dr. ing. Adrian Priceputu
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Diagrama de încărcare-tasare / Load-settlement diagram
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Rezultatele se referă numai la obiectele încercate
Raportul nu poate fi reprodus decât integral fără aprobarea laboratorului Pagina / Page 1 of 1
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